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جناب آقاي دكتر تدين 

رياست محترم هيات مديره انجمن بتن ايران 

سلام عليكم 


احتراماً بدين وسيله باستحضار مي رساند در يكي از پروژه هاي ساختماني تحت مديريت اين شركت با سازه بتن آرمه با تعداد 3 طبقه و زيربناي كل 11780 متر مربع كه تحت نظارت كارگاهي و عاليه مهندسين مشاور باوند در حال انجام است در موضوع ضوابط پذيرش بتن اختلاف نظراتي با دستگاه نظارت كه ذيلاً شرح داده خواهد شد بوجود آمده است . لذا خواهشمند است مقرر فرمايند در جهت ارتقاع كيفيت و به منظور اطمينان از ظرفيت باربري و پايائي سازه و همچنين جلوگيري از هرگونه بدعت هاي انحرافي و نادرست ، بررسي هاي لازم انجام و نظرات ارشادي اعلام فرمايند.

ـ‌ حجم بتن ريزي 3583 متر مكعب 

ـ مقاومت مشخصه بتن Kg/cm2240 براساس نمونه هاي سيلندري 

ـ  تعداد نمونه هاي بعمل آمده در آزمايشگاه و آزمايش شده 174 عدد (هر نمونه متوسط نتيجه دو آزمونه)

ـ‌ تعداد نمونه هايي كه نتيجه مقاومت فشاري آنها كمتر از مقاومت مشخصه مي باشد 11 عدد

ـ تعداد نمونه هايي كه نتيجه مقاومت فشاري آنها براساس بند 6ـ5ـ2ـ2 آئين نامه ، غيرقابل قبول مي باشد 11 عدد

ـ‌كمترين مقاومت فشاري نمونه ها 161 كيلوگرم برسانتي متر مربع 

اختلاف نظرات 

1 : 

ـ مشاور باوند معتقد است براساس بند 9ـ6ـ5ـ2ـ5 مبحث نهم مقررات ملي ايران مقاومت 28 روزه بتن هاي ساخته شده با سيمان تيپ 2 را مي توان براي مقايسه به ميزان 11/1= 
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افزايش داد.

(موضوع بند 6 نامه 11878/3/89 مورخ 4/3/1389 مشاورباوند)

ـ‌ نظر اين شركت :‌به لحاظ اينكه طراح در مشخصات فني نوع سيمان را تعيين ننموده و طرح اختلاط مورد تاييد دستگاه نظارت (باوند) با توجه به مقاومت مشخصه Kg/cm2240 با سيمان تيپ 2 و بر اساس نتايج سن 28 روزه نمونه ها توسط پيمانكار تهيه شده است لذا افزايش نتايج مقاومت فشاري بتن هاي تهيه شده با سيمان تيپ 2 در سن 28 روزه در كارگاه با عنايت به بند فوق الذكر مقررات ملي به ميزان 11/1 صحيح نبوده بلكه بايستي نتايج مقاومت فشاري نمونه ها در سن 28 روزه مستقيماً در ضوابط پذيرش بتن اعمال گردد.
2 : 

مشاور اعتقاد دارد براي بتن هايي كه داراي مقاومتي كمتر از مقاومت مشخصه بوده ولي از نظر سازه اي قابل قبول تشخيص داد شده اند جريمه تعلق بگيرد (موضوع بند 4) و مشاوران اين پيشنهاد را طي نامه كتبي شماره 8206/9/88 مورخ 9/9/1388 (كپي پيوست است) باستناد بخشنامه وزارت راه و ترابري توصيه نموده است .

ـ محتويات نامه فوق الذكر مشاور دلالت دارد ، حجمي از بتن متعلق به نمونه هاي با مقاومت فشاري كمتر از مقاومت مشخصه جريمه خواهد داشت . به نظر اين شركت چگونه مي شود با مبلغي جزئي جريمه از موضوع بحداقل رساندن ايمني سازه ، چشم پوشي نمود . لذا اين شركت اعتقاد دارد مخصوصاً با عنايت به اينكه در فهرست بهاهاي پايه نيز ملاك پرداخت قيمت واحد كارهاي بتني مقاومت مشخصه آن ها قرار گرفته است . لذا كارگاه تهيه بتن يك آزمايشگاه  بزرگ تلقي گردد و از روي نتايج مقاومت هاي فشاري بدست آمده در كارگاه مقاومت مشخصه مكسوبه محاسبه شود و اگر نتايج مقاومت هاي فشاري غير قابل قبول نسبت به مقاومت مشخصه طراح در اعمال بررسي بتن هاي با مقاومت كمتر پذيرفته شد و ايمني و ظرفيت باربري و پايائي سازه مورد تائيد قرار گرفت . ولي مقاومت مشخصه مكسوبه در كارگاه از مقاومت مشخصه طراح كمتر شد كل قيمت حجم رده مورد نظر بتن به نسبت مقاومت مشخصه مكسوبه در كارگاه ضرب گردد.

              مقاومت مشخصه طراح 

3 :‌ 

ـ مشاور در مورد بتن با مقاومت استوانه اي 161 كيلوگرم برسانتي متر مربع اعتقاد دارد كه مقاومت كسب شده ، پاسخگو نيست و بايد تخريب گردد و يا در صورت تمايل پيمانكار كرگيري نمايد و بارگذاري را خيلي موجه      نمي داند (موضوع بند2 نامه شماره 11878/3/89 مورخ 4/3/89 مشاور).

ـ نظر اين شركت : تخريب موضعي پيشنهادي مشاور فايده اي نداشته و در صورتيكه نتيجه مقاومت فشاري نمونه ايكه براساس بند 6-5-2-2 غير قابل قبول شاخته شد و كليه بررسي ها مطابق بند 6-6 اعم از 

- با استفاده از آناليز موجود .........

- انجام آناليز و طراحي مجدد ........

- مغزه گيري 

- بارگذاري 

- نوع بتن را از نظر تامين مقاومت قابل قبول تلقي نكرد وظرفيت باربري سازه مجدداَ مورد ترديد باقي ماند در اين مرحله به نظر اين شركت لازم است مهندسان خبره انتخابي كارفرما تصميات مقتضي در جهت تعيين تكليف سازه اجرا شده اتخاذ خواهند نمود.
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سلام، احتراماً بازگشت به نامه شماره 1287/402 مورخ 19/3 89 آن شركت در مورد ارزيابي وپذيرش بتن يك پروژه ، موارد زير با توجه به پرسش هاي مطروحه به اختصار بعنوان پاسخ ارائه مي گردد. بديهي است به جهت پيچيدگي موضوع پذيرش بتن لازم است در نهايت از خبرگان يا نويسندگان صاحب اطلاع آئين نامه براي تعيين تكليف سازه استفاده شود.
1 ـ استفاده از هر نوع سيمان ، مجوزي براي تغيير نتايج مقاومت 28 روزه بتن ها نمي باشد .
2ـ بتن هائي كه مقاومت فشاري آنها كمتر از مقاومت مشخصه مي باشد الزاماًَ "بتن كم مقاومت نيستند به شرط اينكه روابط پذيرش را برآورده نمايند و بنابراين مشمول جريمه نيز نمي باشد.
3 ـ بخشنامه وزارت راه و ترابري ابداً در موضوع مورد نظر قابل اجرا نيست. اصولاً اين بخشنامه داراي اغلاط فاحشي است و در تضاد و تناقص با نشريه شماره 101 مي باشد . وقتي بتن، منطبق بر رده مورد نظر است، جريمه ندارد.

4 ـ اگر در سازه، برخي نمونه ها ضوابط پذيرش را ارضاء نكند، كل بتن ها در ابتدا جزو بتن كم مقاومت منظور مي شوند و بايد بررسي بتن كم مقاومت طبق روال چهار مرحله اي آبا انجام گردد. بديهي است در اين مورد اگرقرار بر مغزه گيري باشد هزينه آن بعهده پيمانكار است . 
5 ـ بارگذاري و ساير اقدامات مقتضي در آبا و مقررات ملي به صراحت موجه مي باشد . بارگذاري براي اعضاء‌خمشي قابل انجام است اما روشي پرهزينه و وقت گير است و ممكن است نظر مشاور دائر بر اين مورد باشد .

در پايان به نظر مي رسد با توجه به عدم ارسال نظرات مشروح مشاور و نظارت پروژه نمي توان در مورد اين موضوعات براحتي قضاوت نمود و بايد در جلسات تخصصي بدقت به موضوع مربوطه پرداخته شود .

                                                                                                                 بااحترام 

                                                                                                             محسن تدين 
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